
Temat: 

1

0,4 d20 k [m/s]

Ps 0,09 1,42E-05

2

1,2 d20 k [m/s]

Ps 0,1 1,80E-05

Badanie wykonał: R. Chryst Zał. nr 7.1

rodzaj gruntu: 
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

głęb. pobr. próbki [m]: 

nr otworu: 

REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ DRÓG LEŚNYCH -DOJAZDÓW 
POŻAROWYCH

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
rodzaj gruntu: 

LABORATORIUM GRUNTÓW

nr otworu: 

głęb. pobr. próbki [m]: 

frakcja:                   pyłowa                                          piaskowa                                          żwirowa                         kamienista
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frakcja:                   pyłowa                                            piaskowa                                        żwirowa                         kamienista
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0,06                               0,25           0,5    0,75                     2                                          40   

fπ-6%

średnica zastępcza ziarna d [mm]

średnica zastępcza ziarna d [mm]

fp-92%

fż-2%

0,06                               0,25           0,5    0,75                     2                                          40   

fp-92%

fπ-5%

fż-3%


